
附件 1

协会标准项目建议书

建议项目名称

(中文)

玻璃纤维增强水泥（GRC）生产企业

实验室基本条件

建议项目名称

(英文)

Basic requirements for laboratory

of glassfiber reinforced cement

(GRC) manufacturer

制定或修订 ■ 制定 □ 修订 被修订标准号 /

采用程度 □ IDT □ MOD □ NEQ 采标号 /

国际标准名称（中文） / 国际标准名称（英文） /

ICS分类号 91.100.40 中国标准分类号 Q 15

标准主要起草单位

中国建筑材料科学研究总院有限公

司、中国建材检验认证集团北京天誉

有限公司

计划起止时间 2022.04～2023.04

目的﹑意义或必要性

指出标准项目涉及的方面，期望解决的问题；

近玻璃纤维增强水泥（GRC）是以耐碱玻璃纤维为主要增强材料、硫铝酸盐水泥或硅酸盐

水泥为胶凝材料、砂子为集料、并辅以外加剂、聚合物等组分制成的用于建筑物或构筑物外墙

板或特定部位的装饰造型构件，主要以 GRC 外墙板和 GRC 装饰制品为主。GRC 因轻质、高

强、可造型的特点，广泛应用在各类建筑的非承重外立面工程中。特别是近二十年来该材料在

国内外都得到了较大的发展。国外 GRC 产品基本上以外墙板为主，如英国、美国、德国、西

班牙、日本等。国内近十多年随着建筑结构体系的调整、建筑外饰面多样性的发展要求使 GRC

外墙板和 GRC装饰制品的生产与应用等到快速发展。目前我国生产的 GRC产量和工程应用量

居世界之首，每年有数百万平米的 GRC产品应用到各类建筑工程上。

GRC产品性能指标与其试验方法息息相关，直接影响到技术指标值的确定。如现行标准《玻

璃纤维增强水泥（GRC）外墙板》JC/T 1057、《玻璃纤维增强水泥（GRC）装饰制品》JC/T 940

和《玻璃纤维增强水泥性能试验方法》GB/T 15231对 GRC产品性能和试验方法进行了规定，

对 GRC 产品标准中技术指标值的确定和试验方法起到了非常大的作用，规范了相关的产品质

量技术要求和试验方法的一致性，也确保了 GRC产品的使用质量，得到了业界相关人员的一

致好评。但是，在对 GRC 产品生产企业的调研中发现，各生产企业实验室条件差别较大，对

生产过程中及产品出厂质量控制良莠不齐，甚至有些企业连产品标准中规定的出厂检验要求基

本条件都不具备，致使产品质量控制形同虚设，严重影响到 GRC 行业产品质量和行业声誉。

为此，制订《玻璃纤维增强水泥（GRC）生产企业实验室基本条件》标准，规范生产企业实验

室环境条件、仪器设备和试验人员配备等基本条件，对企业产品质量控制和技术升级都十分必

要。

为规范 GRC 产品生产企业实验室建设，提升企业对生产产品的质量控制，尽快制定《玻



璃纤维增强水泥（GRC）生产企业实验室基本条件》标准十分必要，并对行业的规范、健康发

展具有重要意义。

范围和主要

技术内容

标准的技术内容与适用范围；

本标准适用范围：以耐碱玻璃纤维为主要增强材料、水泥为主要胶凝材料、砂子等为集

料，并辅以外加剂等组份，采用喷射或预混喷射等工艺制成的纤维增强水泥基材料（GRC）生

产企业实验室基本条件。主要包括 GRC外墙板和 GRC装饰制品生产企业实验室基本条件。

主要技术内容包括：GRC 生产企业实验室分级、环境条件、仪器设备和试验人员要求等。

国内外情况

简要说明

1. 国内外对该技术研究情况简要说明：

国内最有代表性的是中国建筑材料科学研究总院牵头，组织南京倍立达新材料系统工程股

份有限公司、北京雷诺轻板有限责任公司等上百家企业成立了国内 GRC 协会，在国内最早研

究并推广使用 GRC产品，实现了 GRC产品的国产化。并根据产品的性能特点，作了系统的研

究，有近三十年的应用经验，形成了一套完整应用体系。并且组织制定了 GRC试验方法标准、

产品标准及工程应用技术标准，形成较完整的 GRC标准体系。随着 GRC 技术进步和对产品生

产企业质量控制的要求提升，本次任务重点制定《玻璃纤维增强水泥（GRC）生产企业实验室

基本条件》标准，以进一步完善 GRC标准体系和促进行业产品质量提升。

国外 GRC标准主要有：美国 PCI标准《GFRC 板推荐性规范》、欧洲标准《GRC实用设计

与结构分析》、国际 GRC 协会标准《GRC 产品制造、养护和测试规范》。但国外没有对应的 GRC

产品标准和生产企业实验室基本条件标准。

另外，国际上 GRC 产品以硅酸盐水泥为主要胶凝材料，我国多以硫铝酸盐水泥为主要胶

凝材料。硫铝酸盐水泥因具有早强、低碱等特点，使 GRC 产品性能和试验方法与国外有所不

同，别具特点，并得到国际上的认可。

2. 项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑：

该项目不考虑采用相关的国际标准和国外标准。

3. 与国内相关标准间的关系：

制定《玻璃纤维增强水泥（GRC）生产企业实验室基本条件》标准，是对生产企业执行现

有标准《玻璃纤维增强水泥性能试验方法》GB/T 15231、《玻璃纤维增强水泥（GRC）外墙板》

JC/T 1057、《玻璃纤维增强水泥（GRC）装饰制品》JC/T 940和《玻璃纤维增强水泥（GRC）

建筑工程应用技术标准》JGJ/T423提供基本保障，同时与现有标准形成完整的 GRC 标准体系。

国内没有与本标准直接对应的国家及行业标准。

4. 指出是否发现有知识产权的问题：

目前没有发现有知识产权问题。



牵头单位 中国混凝土与水泥制品协会

（签字、盖公章） 月 日

归口管理部门 （签字、盖公章）

月 日

[注 1] 填写制定或修订项目中，若选择修订必须填写被修订标准号；

[注 2] 选择采用国际标准，必须填写采标号及采用程度；

[注 3] 选择采用快速程序，必须填写快速程序代码。


